& Studio

i

CERTIFICATO DI ANALISI

(valido a tutti gli effetti di legge R.D. n* 842/28)

Protocollo n® 584 F 2010

Campione: TUBOLARE DI POLIETILENE H.T.

Punto di prelievo: -

Prelevato da: Incaricato del committente
Metodica di prelievo: -
Committente: VENETA GENERAL PLASTIC s.p.a.

Via Bagnon, 50 - Spercenigo

Esame richiesto: Determinazione dei parametri sottoelencati.

Data di prelievo/consegna:  11/02/2010

Consegnato da:

Incaricato del committente

SAN BIAGIO DI CALLALTA

Inizio analisi:

12/02/2010

D.M. 21/03/1973

Parametro Unita di misura  Risultato Incertezza!") Metodo
min max
Migrazione globale maKgSU. ... <06 ; tna A 60 . UMENees203
Fine analisi: 22/02/2010

NOTA

Prova effettuata con simulante A (acqua distillata o acqua di qualita equivalente) a temperatura di 20 °C con tempo di contatto 24 ore.

RELAZIONE

Il campione, nei parametri esaminati, in riferimento al comma 1, art. 9-bis, del D.M. 21/03/1973, "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,

destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” e s.m.i., rientra nei valori limite.

Treviso, li 22/02/2010

) Lincertezza estesa & calcolata con un fattor di copertura uguale a 2, per un livello di probabilita el 95% ed un numero di gradi di liberta maagiore o uguale a 10.

Salvo diversa richiesta del cliente, il tempo di conservazione del campione & di 15 giorni.

I risultati del presente Certificato di Analisi si riferiscono unicamente al campione analizzato.
La riproduzione parziale del presente Certificato di Analisi deve essere espressamente richiesta allo Studio A.S.A..

Laboratorio Accreditato ai sensi delle norme UNI CEl EN ISQ/IEC 17025
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